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THERMOPLAST

• Bestehen aus langen Molekülketten, die nicht untereinander 
verknüpft sind 

• Plastikbecher, Deckel, etc. (siehe Bilder) bestehen aus Polyethylen, dass ist ein 
Thermoplaste und verformt sich beim Erwärmen 

• Thermoplaste bestehen aus langen Molekülketten. 

• Diese sind untereinander nicht verbunden. 
Die Ketten können gegeneinander gleiten wie gekochte Spaghetti.

• Zwischen diesen Ketten wirken nur zwischenmolekulare Wechselwirkungen.

• Beispiele: Polyethen (PE), Polypropylen (PP)

Plastikgetränkebecher

Plastikdeckel von Pringlesdose

Plastikfolie



ELASTOMERE

• Die Molekülketten der Elastomere sind nur locker miteinander vernetzt.

• Elastomere (von griech. „elastos“ = dehnbar) nehmen eine Zwischenstellung 
ein: Sie sind zwar vernetzt, aber nicht so stark wie die Duroplaste. 

• Die Stoffeigenschaften werden durch die Vernetzungstruktur bestimmt:

• Die langen Molekülketten sind locker miteinander vernetzt.

• Einzelne Bereiche in den Molekülketten sind dadurch sehr beweglich.

• Das Werkstück kehrt nach Druckeinwirkung in die Ausgangsform zurück.

• Beispiele: Siliconelastomere, Polyurethan (siehe Bilder)

Pflaster Pflaster



SONSTIGE STOFFE

Pappeisbecher mit Holzlöffeln

Zigarettenstummel (Tabakreste, 
Papier, Filter [Cellulose])

Kronkorken (Blech, Ployethylen
[Dichtung])

Pringlesdose (Pappe, Alu)



AUS ALT MACH NEU

Internetideen:

• Camping Herd aus Blechdose

• Lichterkette aus Bierbechern

• Flasche als Vogelfutterspender

Eigene Ideen:

• Blechdose als Blumentopf

• Pringlesdose als Räuchermännchen

• gestalteter Plastikbecher als Stifte Becher

https://de.cubanfoodla.com/how-make-hobo-camp-stove-from-tin-cans
https://www.stitchesandtraveltales.com/deko/lichterkette-basteln/
https://www.tedox.de/blog/do-it-yourself/vogelfutterspender-aus-pet-flaschen-zwei-varianten/

